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27. WIE STEHT ES MIT DEM RAUMKLIMA IN HOLZHAUSERN?

Ob Sie sich in einem Gebaude behaglich fiihlen, hangt von
vielen Faktoren ab:

Thermische Behaglichkeit: in der Nahe von schlecht
gedammten Wanden und Fenstern fiihlen Sie sich unwohl,
es ist kalt, Sie haben den Eindruck ,es zieht”. Holzhau-
ser erreichen miihelos Niedrigenergiestandard oder gar
Passivhausstandard. Dadurch ist es auch im Winter immer
angenehm warm. Es zeigt sich, dass Bodenbeldge mit
niedriger Warmeleitzahl, wie z.B. Holz, Wolle oder Kork,
auch bei normalen Raumtemperaturen als behaglich emp-
funden werden, solche mit hohem Warmeleitvermégen,
wie z.B. Marmor, erst bei Oberflachentemperaturen um 30
°C als thermisch komfortabel bewertet werden. Weiterhin
kann die Raumtemperatur um so niedriger sein, je hoher
die Wandtemperatur ist. Dieser Zusammenhang ist in der
sogenannten Behaglichkeitskurve wiedergegeben. Dies
macht man sich bei Oberflachenheizungen wie einer
Wandheizung zunutze.

Sommerlicher Warmeschutz: vgl. hierzu die nachste Frage

Zum Wohlbefinden in Gebduden tragen noch eine Fille von
Faktoren bei, die aber nicht Holzbau-spezifisch sind, sondern
bei allen Konstruktionen Beachtung finden sollen:

Luft: Schadstoffarm, sauerstoffreich, staubarm, natiirliche
Sauerstoffionenladung, Anreicherung mit natdrlichen
Duftstoffen, wechselnde Verhaltnisse, Luftbewegung be-
grenzen.

Temperatur: Warme durch Strahlung, kiihle Atemluft.
Wechselndes Temperaturniveau im Raum, von Raum zu

Raum, tageszeitlich, jahreszeitlich individuell, steuerbar.
Warmedammung optimieren, Warmespeicherung ermdogli-
chen, hohe Oberflachentemperaturen anstreben.

Feuchte: Luftfeuchte zwischen 45 und 50 % durch natr-
liche Aushaustoffe selbstregulierend. Der Luftaustausch
wird am besten durch eine kontrollierte Be- und Entlif-
tung gewahrleistet. Feuchtpufferung mittels molekularem
Gasaustausch in der Putzschicht. Besonders effektiv wirkt
dabei ein Lehmputz.

Geruch: Sorptionsfahigkeit natirlicher, unbehandelter
Baustoffe bzw. Nutzung des Eigengeruchs einzelner Bau-
stoffe wie Holz, Bienenwachs usw.

Radioaktivitat: Verwendung von Baustoffen mit geringer
Eigenstrahlung und ohne Radonabgabe. Auf eine gas-
dichte Fundamentplatte achten, da in einigen Gegenden
Deutschlands nattirlicherweise erhéhte Radonbelastungen
auftreten. Eine Ubersichtkarte findet sich unter www.
kemski-bonn.de/downloads/Dtld_Bodenluft_2007.pdf.
Natdrliche Strahlung: Von Kosmos und Erde. Bauweisen,
die diese passieren lassen, bevorzugen.

Licht: Lichtquellen mit nattrlichem Farbspektrum wahlen,
Bauteile wie Warmeschutz-, Sonnenschutzglas, die das
natlrliche Farbspektrum verandern, meiden.
Elektromagnetfeld: Elektromagnetische Felder aus kiinst-
lichen Quellen vermeiden. Netzfreischaltungen, Abschir-
mung. Massives Holz gewahrleistet eine hohe Abschir-
mung gegen elektromagnetische Strahlung.

28. WIRD ES IM SOMMER IN HOLZHAUSERN NICHT SEHR WARM?

Der sommerliche Warmeschutz ist bei jedem Gebéude (auch
im Dachgeschoss eines konventionell gebauten Gebdu-

des) durch einen entsprechenden Nachweis gemal der
Energieeinsparverordnung nachzuweisen. Wenn Gebaude
nicht kiinstlich klimatisiert werden (und das ist vor allem im
Wohnungsbau auch nicht sinnvoll), gibt es nur wenige Mdg-
lichkeiten eine Uberhitzung zu vermeiden. Bei einer guten
Warmedammung der Wénde und Décher dringt die Wérme
meist noch Uber die Fenster ein, hier hilft die Verschattung
durch einen Dachiiberstand oder einen auBen liegenden

Sonnenschutz. Die dennoch durch die AuBenbauteile eindrin-
gende Warme kann dann durch nachtliche Liftung (wenn es
drauBen kihl ist) aus dem Gebdude transportiert werden.
Ein flr die Wirksamkeit der nachtlichen Liiftung wichtiges
Kriterium ist die Phasenverschiebung der Dach- bzw. Wand-
konstruktion. Die Phasenverschiebung gibt an, wie lange es
dauert, bis die hochste Temperatur von der AuBenseite eines
Bauteils dieses durchwandert und dann auf der Innenseite
(natirlich mit verminderter Temperatur) abgestrahlt wird. Fir
die nachtliche Liiftung ist eine Phasenverschiebung von 10
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—12 Std. giinstig, da dann die AuBentemperaturen niedrig hangt von der Warmespeicherfahigkeit des Dammstoffes ab.
sind. Bei jedem Haus kommt es auf das richtige Damm- Je hoher seine Wdrmespeicherfahigkeit, desto glinstiger ist
Material an, glinstig schneiden hier u.a. Zelluloseflocken und seine Phasenverschiebung fiir den sommerlichen Warme-
Holzspane oder Hanfdammplatten ab; unglinstig sind u.a. schutz.

Mineralfaser und Polystyrolplatten. Die Phasenverschiebung

29. KNACKEN HOLZHAUSER NICHT GANZ FURCHTBAR, WENN ES WARM UND WIEDER KALT WIRD?

Zum Knacken kommt es, wenn Holz sich infolge von Tempera- ~ kungen kommen praktisch nicht vor. Daher knackt es auch
turschwankungen ausdehnt und wieder zusammen zieht. Das  nicht in Holzhdusern. In schlecht gedammten alteren Dach-
Klima in heutzutage gebauten und daher gut geddmmten sttihlen kann es zum Knacken kommen, dies ist aber kein Pro-
Holzhdusern ist sehr ausgeglichen, groBe Temperaturschwan-  blem von Holzhdusern, sondern kann generell vorkommen.

30. WURDEN DIE BEWOHNER VON HOLZHAUSERN WIEDER EIN HOLZHAUS BAUEN?

Sie sollten die Bewohner von Holzhdusern selbst befragen. in Ihrem Bekanntenkreis nachfragen, wer ein Holzhaus ge-
Gegenwartig nimmt die Anzahl zufriedener Baufamilien zu, baut hat, oder wer jemanden kennt, der dies getan hat. Dort
ca. 20 — 25 % der Einfamilienhaus-Neubauten sind Holzhdu- ~ kénnen Sie sich dann umfassend informieren. Einige Holzhdu-
ser. In den USA sind 90 % der Einfamilienh&user im Holzta- ser sind auch in der Datenbank zu 6kologischem Bauen des
felbau erstellt, dies deutet auf eine hohe Zufriedenheit der Netzwerks Zukunft Bauen NRW enthalten:

Baufamilien mit dem Baustoff Holz. In jedem Fall sollten Sie www.zukunftbauennrw.de

31. KONNEN HOLZHAUSER DIE WARME SPEICHERN?

Die sogenannte Speichermasse gleicht Temperaturschwan- manchmal massive Bauteile verwendet (gemauerte oder
kungen im Inneren von Gebduden aus. Holzhduser mit Betonwande, massive Holzwande, EstrichfuBboden). AuBer-
Niedrigenergie- oder Passivhausstandard verlieren durch die dem wirken auch der Putz, die Bodenbeldge und die Mébel
AuBenbauteile kaum noch Warme, so dass der Innenraum im Haus temperaturspeichernd. Massive Holzwande, wie sie
gleichmaBig warm bleibt. Massive Bauteile wirken war- seit einiger Zeit angeboten werden, haben hervorragende

mespeichernd. Aus diesem Grund werden in Holzhdusern Speichereigenschaften, so z.B. Holz100 (www.holz100.at).



